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Effizienz und Naturlichkeit
intelligent kombiniert

I'P Wie Sie in Praxis und Labor Zeit einsparen, Prozesse optimieren
= und optisch iiberzeugende Ergebnisse erzielen.
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Natiirlicher Farbverlauf Lebendige Ergebnisse
per Knopfdruck in der Front erzielen

Erfahren Sie im aktuellen Fall- ZTM Yamamoto zeigt lhnen,
beispiel, wie Sie mit VITA ENAMIC . s was es bei Verfarbungen und
multiColor Rohlingen den Farb- 3 Stiftaufbauten zu beachten gilt.
verlauf reproduzieren.
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Highly aesthetic monolithic solutions

Core3dcentres: occlusally screwed
VITA ENAMIC® crown

B #=

Technological advancements now allow us to
serve our customers with monolithic
restorations that can be placed directly in the
patient’s mouth. Core3dcentres specialises in
these cases, available in zirconia, as well as in the
hybrid ceramic VITAENAMIC®.

New technologies and methodologies have already outsmarted the traditional ways of working, providing
the patient, dentist, and laboratory with greater precision and comfort. The speed and quality delivered by
digital technology are critical in the pursuit of perfection. Core3dcentres has driven the evolution into this
ﬁ new era, providing the solutions and essential knowledge which have contributed to making the dream of

Vol digital dentistry a functioning production solution.

& 7 Core3dcentres is the global powerhouse that is driving the dental industry into the digital era
worldwide. Local support allows core3dcentres to meet the needs of your business in your
marketplace. More information www.core3dcentres.com
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Editorial

Effizienz und Naturlichkeit
intelligent kombiniert!

Im Praxis- und Laboralltag sind Losungen gefragt, die
nicht nur dabei unterstiitzen, asthetisch tiberzeugende
Ergebnisse zu erzielen, sondern auch wirtschaftliche
Aspekte einbeziehen.

Wenn es darum geht, Zeit zu sparen und Prozesse zu
verbessern, gibt es vielfaltige Moglichkeiten: Zum Bei-
spiel die systematische Farbbestimmung, den Einsatz
innovativer Herstellungsverfahren fiir Zahnersatz oder
die Nutzung neuer Materialrohlinge mit integriertem
Farbverlauf.

Damit die erzielten Ergebnisse jedoch auch optisch
liberzeugen, missen weitere Faktoren bedacht werden.
So ist gerade bei alteren Menschen die systematische
Planung und Umsetzung einer altersgerechten Asthetik
essenziell.

Diese DENTAL VISIONIST-Ausgabe befasst sich folglich
mit einem breiten Themenspektrum, das von der
systematischen Farbbestimmung uber effiziente
Herstellungsverfahren bis zur materialspezifischen
Befestigung reicht.

Viel SpaB beim Lesen wiinscht der DENTAL VISIONIST!

Angeley Eckardt
Chefredakteur
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Materialspezifisch befestigen
Protokolle fiir Keramik und Komposit
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Effizient mit Komposit verblenden
Schritt fiir Schritt erklart

> Seite 18

Naturgetreue Effekte erzielen
Mit VITA VM Materialien altersgerechte
Asthetik herstellen

> Seite 22
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Erscheinungsweise: zweimal pro Jahr

wieder. Produktinformationen werden nach bestem Wissen
und Gewissen verdffentlicht, jedoch ohne Gewahr. Alle
Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfaltigung (gleich
welcher Art) sowie das Recht der Ubersetzung in Fremd-
sprachen sind vorbehalten.

Markenrechte:

VITA und VITA Produkte sind eingetragene Marken der
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen,
Deutschland. Alle anderen in diesem Journal genannten
Firmennamen und/oder Produkte sind bzw. konnen ein-
getragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen und/
oder Markeninhaber sein.

Zahnérzten und Zahntechnikern beruhen auf praktischen
Erfahrungen mit den genannten VITA-Materialien im Rah-
men der Verarbeitung und/oder Herstellerinformationen,
basierend auf den Daten der Technisch-Wissenschaftlichen
Dokumentationen (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen; Down-
load via www.vita-zahnfabrik.com). Die Aussagen der be-
nannten Zahnérzte und Zahntechniker geben den Stand
der Berichtsautorisierung von 05/2017 wieder. Die in
diesem Magazin wiedergegebenen Aussagen von Entwick-
lern bzw. dem Technischen Marketing beruhen auf eigenen
und/oder internen Untersuchungen der VITA F&E (VITA
Zahnfabrik, Bad Sackingen) und/oder den Ergebnissen der
Piloterprobung.
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INFO: VITA SYSTEM 3D-MASTER

Mittels systematischer Erforschung der Verteilung
der natiirlichen Zahnfarben im Farbraum konnte mit
VITA SYSTEM 3D-MASTER eine Losung entwickelt werden,
die eine prazise Beschreibung, Kommunikation sowie Re-
produktion der Patientenzahnfarbe ermoglicht.

Die Vorteile sind:
* Die systematische Farbbestimmung in 2 — 3 Schritten tiber
die Dimensionen Farbhelligkeit, Farbintensitat und Farbton
* sowie deren exakte Reproduktion mittels abgestimmter
CAD/CAM- und Verblendmaterialien.

-
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FARBBESTIMMUNG/-KOMMUNIKATION 2.0

Seit 20 Jahren bewahrt:
Farbbestimmung mit VITA SYSTEM 3D-MASTER

ZTM Hans Jiirgen Lange
Darmstadt, Deutschland

vIa '
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Abb. 1 Im ersten Schritt erfolgt die
Vorauswahl der Helligkeitsstufe mittels
VITA Valueguide 3D-MASTER ...

Abb. 2 ... und im zweiten Schritt werden
Farbintensitat und Farbton mit VITA
Chroma/Hueguide 3D-MASTER bestimmt.
In nur zwei Schritten zum Farbergebnis!

Vor 20 Jahren traf das Dentallabor Teuber in Darmstadt eine konsequente
Entscheidung: Die Zahnfarbbestimmung im Labor und bei Kunden sollte nur
noch nach dem VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbsystem (VITA Zahnfabrik,

Bad Sackingen, Deutschland) erfolgen. Laborinhaber ZTM Hans Jiirgen Lange
(Darmstadt, Deutschland) war in die Entwicklungs- und Testphase der

VITA Linearguide 3D-MASTER Farbskala zur systematischen Farbbestimmung
involviert und hat deshalb bereits friih die Vorteile des modernen Systems
erlebt. Warum die Implementierung des VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbstan-
dards fiir ihn bis heute ein Erfolgsmodell ist, erklart er in folgendem Interview.

DV: Wodurch unterscheidet sich VITA SYSTEM
3D-MASTER vom VITA classical A1-D4 Farb-
standard?

ZTM Hans Jiirgen Lange: Da VITA SYSTEM
3D-MASTER den gesamten Zahnfarbraum abdeckt,
lasst sich die passende Zahnfarbe leichter bestim-
men. Der VITA Linearguide 3D-MASTER fiihrt mich
und meine Kunden bei der Farbbestimmung sys-
tematisch in zwei Schritten zur korrekten Zahn-
farbe. Die VITA classical A1 und D4 Farbskala
bietet mir dagegen nur eine Ja-/Nein-Entschei-
dung und eine reduzierte Farbauswahl.

DV: Welche Vorteile bietet VITA SYSTEM
3D-MASTER fiir Praxis und Labor?

ZTM Hans Jiirgen Lange: Die Farbkommuni-
kation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker
ist einfacher geworden. Denn mit VITA SYSTEM
3D-MASTER kann die Zahnfarbinformation pra-
ziser Uibermittelt werden. Ich bekomme vom
Behandler genauere Informationen zur Farb-
reproduktion.

DV: Was ist lhre Erfolgsgeschichte zur Imple-
mentierung von VITA SYSTEM 3D-MASTER in
lhrem Labor?

ZTM Hans Jiirgen Lange: Wir arbeiten heute
wirtschaftlicher, da Farbreklamationen seit
der konsequenten Implementierung des mo-
dernen Farbsystems fast gegen null laufen.
Zuvor waren in 10 bis 20 Prozent der Falle
zeitraubende Farbkorrekturen notwendig. Da
wir nur mit diesem Farbstandard arbeiten,
konnten wir auch unsere Lagerhaltung deut-
lich reduzieren.

DV: Wie unterstiitzt Sie VITA SYSTEM 3D-MASTER
bei der Herstellung von Versorgungen?

ZTM Hans Jiirgen Lange: Da wir lediglich
VITA SYSTEM 3D-MASTER einsetzen, arbeiten
wir nur noch mit Materialien, die auch in
3D-MASTER Farben verflighar sind. Die Mitar-
beiter miissen also nicht standig zwischen
verschiedenen Materialsystemen hin und her
wechseln. Das gibt Sicherheit, schafft Routine
und Qualitat.

DV: Wie gestalten Sie typischerweise mit lhren
Praxen den Prozess der Zahnfarbbestimmung?

ZTM Hans Jiirgen Lange: Wir stellen weiterhin
alle Neukunden konsequent auf VITA SYSTEM
3D-MASTER um. Sie bekommen eine neue
Farbskala von uns im Tausch gegen ihre alte,
und wir zeigen ihnen, wie damit die systemati-
sche Zahnfarbbestimmung in zwei Schritten
funktioniert. In der Frontzahnasthetik bestim-
men wir die individuelle Zahnfarbe allerdings
bei uns im Labor in einem speziellen Raum.
Das hat sich bewahrt.

Bericht 05/17
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Materialspezifisch a geS?irhmt befestigen:
Hybridkeramik versus Komposit

H Unterschiedliche Werkstoffe erfordern spezifische Befestigungsprotokolle.
= = So sind Komposite und Keramiken verschieden zu konditionieren. VITA ENAMIC
Ay (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) verfiigt liber eine einzigartige
T F

duale Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur mit einem hohen Keramikanteil
‘ (86 Gew.-%). Die Konditionierung kann deswegen analog zur Feldspatkeramik

\

‘l erfolgen. Neue Rohlinge auf dem Markt werden teils ebenfalls als Hybridkeramik
bezeichnet. Hierbei handelt es sich allerdings um hochgefiillte CAD/CAM-Kom-
ZA Dr. Sebastian Horvath  posite. Dr. Sebastian Horvath (Jestetten, Deutschland) erldutert im Folgenden
Jestetten, Deutschland ~ die materialspezifische Befestigung der unterschiedlichen Werkstoffe.
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Quelle: VITA F&E, Bad S&
Veréffentlichung: A. Cold

ges Flusssa
00-fache Verg

ingen, Deutschland;
Just, E. Bojemliller,

J. Fischer (2015). Shear bond strength of
adhesively bonded hybrid ceramic. Conference
paper, IADR / AADR / CADR General Session,

At Boston, Mass., USA.
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DV: Warum ist die adhdsive Befestigung indi-
rekter Keramik-Restaurationen wichtig?

Dr. Sebastian Horvath: Der adhasive Verbund
zwischen Zahn und Restauration ist wesentlich
fiir den klinischen Langzeiterfolg vollkeramischer
Restaurationen. Er erhoht sowohl die Belastbar-
keit der Restauration als auch des Zahns. Rand-
undichtigkeiten werden reduziert, die Passung
der Restauration sichergestellt. Voraussetzung
dafiir ist ein auf das Material abgestimmtes Be-
festigungsprotokoll.

DV: Nach welchem Protokoll ist die Hybridkera-
mik laut Herstellerangaben zu befestigen?

Dr. Sebastian Horvath: Dank des dominie-
renden Keramiknetzwerks kann das Material
analog zu klassischen Feldspatkeramiken vor-
behandelt werden. Zuerst muss die Oberflache
fiir 60 Sekunden mit Flusssaure (5 %) geatzt
und danach sorgfaltig mit Wasser gereinigt
werden. Dann wird ein Silanhaftvermittler auf-
gebracht und je nach System danach noch ein
Bonder appliziert.

DV: Welche klinischen Vorteile Iasst dieses ma-
terialspezifisch abgestimmte Protokoll erwarten?

Dr. Sebastian Horvath: Das Protokoll ist ana-
log zur Feldspatkeramik und somit bekannt.
Es missen also keine neuen Techniken und Ver-
fahrensschritte erlernt werden, wodurch eine
Eingewohnungsphase entféllt. Dariiber hinaus
ermoglicht die Flusssauredtzung eine gute mikro-
mechanische Retention. Generell gilt: Material-
spezifische Protokolle sind fiir den sicheren
Verbund und somit fiir den vorhersagbaren Be-
handlungserfolg essenziell.

DV: Wie sind moderne, hoc@éfﬂllte CAD/CAM-
Komposite laut Herstellerangaben zu befestigen?

Dr. Sebastian Horvath: Diese Materialien
ahneln in ihrer Grundstruktur konventionellen
Kompositen. Sie verfiigen iber kein kerami-
sches Netzwerk. Sie werden nicht mit Fluss-
saure gedtzt, sondern mit Aluminiumoxid abge-
strahlt. SchlieBlich wird ebenfalls ein Silanhaft-
vermittler aufgebracht und je nach System da-
nach noch ein Bonder appliziert.

,Materialspezifische Protokolle

sind essenziell fiir den vorhersagbaren

Behandlungserfolg.”

DV: Worauf ist bei der Konditionierung der
Zahnhartsubstanz vor adhasiver Eingliederung
zu achten?

Dr. Sebastian Horvath: Adhéasivsysteme ha-
ben sich weiterentwickelt und sorgen jetzt trotz
einfacher Handhabung fiir einen guten Verbund.
Das minimiert Fehlerquellen und sorgt fiir vor-
hersagbarere Ergebnisse. Wir verwenden seit
drei Jahren ein Ein-Flaschen-System in Kombi-
nation mit einem Desensitizer und haben damit
sehr gute Erfahrungen gemacht.

Bericht 05/17

ehr zum Befestigungsworkflow fiir Hybridkeramik
der Folgeseite lesen!
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Hybridkeramik sicher befestigen:
Alle Schritte im Uberblick!

CAD/CAM-gestiitzt gefertigte Keramikteil-
krone aus VITA ENAMIC.

Haftvermittlerauftrag

L 4

Nach griindlicher Reinigung erfolgt die
Silanisierung.

':'—r"‘.

... und dann auch in den Dentinarealen
appliziert (Total Etch).

Applikation
Befestigungskomposit

10

FlieBfahiges Befestigungskomposit wird auf
die Praparation appliziert.

Flussséaureatzung

v J

-

Lumenseitig wird die Hybridkeramik
60 Sekunden mit Flusssdure geatzt.

-
i

Nach dem Verblasen des Silans wird das
Bonding aufgetragen.

Das Atzmuster auf der abgerundeten
Praparationsform.

1"

Die Teilkrone aus VITA ENAMIC wird final
positioniert.

Mit der Microbrush wird die 5%-ige Flusssdure
homogen verteilt.

Phosphorséaureétzung

Phosphorsdure-Gel wird erst selektivim
Schmelz aufgetragen ...

Bonderauftrag

Das Bonding sorgt fiir einen zuverldssigen
Haftverbund zum Zahn.

12

Quelle:
Fotodokumentation der
Befestgungsschritte von
Dr. Sebastian Horvath,
Jestetten, Deutschland.

Harmonische Integration der Teilkrone nach
Uberschussentfernung

INFO: VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS

Zur IDS 2017 hat die VITA Zahnfabrik erstmals ihre neuen Befes-

tigungslosungen fiir die materialspezifisch abgestimmte Be-
festigung aller indirekten Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und
Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall vorgestellt.
Dank der libersichtlichen Befestigungssets mit systematisch
angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten ist
die Befestigung einfach und verlasslich umsetzbar. Mit den hand-
lichen, zweiteiligen Sets im Normtrayformat hat man alle Kom-
ponenten stets griffbereit zur Hand.
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,Lasermilling“ - eine innovative
Fertigungstechnologie fur Zahner

Das Lasermill-System (Dental Wings, Montreal, Kanada) nutzt Millionen von kurzen, hochi en Laser-
impulsen, die bei der Herstellung von Zahnersatz analog zur Konstruktion viele diinne Materialschichten von
einem Rohling abtragen. Der komplett offene digitale Workflow wird vom Intraoralscanner liber die passende
CAD-Softw: r'k zur innovativen Lasermill-Einheit ab Mitte 2017 in ausgewahlten Markten verfiigbar sein.
Das erste %ﬁe Material fiir diese neue Verarbeitungstechnologie ist die Hybridkeramik VITA ENAMIC
(VITA Zahnfab , Bad Sackingen, Deutschland). Im folgenden Interview erklart Pierre-Olivier Roy (Vizeprasident
Dental Wings, Montreal, Kanada) die Besonderheiten der Technologie und erldutert die Vorteile fiir Praxen

und Labore. ‘

DV: Was sind die wesentlichen Unterschiede
zwischen dem Frasen und der Lasertechnologie?

Pierre-Olivier Roy: Der wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass bei der Fertigung kein
Werkzeug vonnoten ist. Der Laser entfernt das
Material mit einem sehr kurzen Laserimpuls.
Deswegen gibt es dabei auch keinen VerschleiB.

Die detailgetreue Restauration entsteht Schritt
fiir Schritt mit dem Substanzabtrag.

DV: Welche Vorteile bietet Lasermill fiir Den-
tallabor und Praxis?

Pierre-Olivier Roy: Mit dem extrem feinen
Laserstrahl konnen sehr grazile Restaurationen
gefertigt werden. Die Fertigung mit diesem Sys-
Abb. 1 Kleine Materialmengen werden abge- tem lauft unkomplizierter ab, da kein Werkzeug,
tragen, bis die Restauration fertig gestellt ist. keine Druckluft oder Wasser gebraucht werden.
Die Installation ist simpel. Komplexe Geometrien

konnen problemlos herausgearbeitet werden.

DV: Warum ist gerade die Hybridkeramik
VITA ENAMIC fiir Lasermill geeignet?

Pierre-Olivier Roy: Die robuste duale Netz-
werkstruktur der Hybridkeramik erméglicht ei-

Abb. 2 Die prazise Restauration entsteht so nen schnellen, prazisen und vorhersagbaren
Schritt fir Schritt mit jedem Schichtabtrag. Materialabtrag. Wegen der fiir das Lasermilling
guten Materialeigenschaften ist VITA ENAMIC
das erste CAD/CAM-Material, das fiir den klini-
schen Einsatz zugelassen worden ist. Zusatzliche
keramische Chairside-Materialien, wie beispiels-
weise VITABLOCS Mark I, werden folgen.

Bericht 05/17

Abb. 3 Der grazile Laserstrahl ermoglicht
detailgenaue Restaurationen.
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Bruchlastuntersuchung zu implantat- |
getragenen Kronenversorgungen

Durch die starre, ankylotische Verankerung des Implantats im Knochen wirken
hohe Kréfte auf die Suprakonstruktion, was bei Versorgungen aus traditionellen,
sproden Keramiken zu Chipping und Frakturen fiihren kann. Dank ihrer dualen
Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur verfiigt die Hybridkeramik VITA ENAMIC
(VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) iliber eine vergleichsweise hohe,
dentindhnliche Elastizitat. Diese Elastizitat ermoglicht es dem Werkstoff, Kau-
krafte zu absorbieren. Im folgenden Interview berichtet Dr. Nadja Rohr (Uni-

ZA Dr. Nadja Rohr ~ versitares Zentrum fiir Zahnmedizin Basel, Schweiz) liber ihre Erkenntnisse aus
Basel, Schweiz  Bruchlasttests mit implantatgetragenen Kronen an der Universitét Basel.

Abb. 1 Die Kronen wurden bis zum Bruch

belastet.

Abb. 2 Befestigung der Kronen auf den
Zirkonoxidimplantaten.

DV: Sie haben in einer In-vitro-Studie die
Bruchlast von Kronen aus Hybridkeramik und
traditioneller Keramik auf einteiligen Keramik-
implantaten untersucht. Wie sind Sie hierbei
vorgegangen?

Dr. Nadja Rohr: Standardisierte Molarenkro-
nen aus Hybridkeramik und Feldspatkeramik
wurden mit vier unterschiedlichen Befestigungs-
kompositen auf Zirkonoxidimplantaten (ceramic.
implant, 4.0 mm, VITA Zahnfabrik) befestigt.
Nach 24-stiindiger Wasserlagerung bei 37 °C
wurden die Kronen bis zum Bruch belastet.
Die verwendeten Befestigungsmaterialien wur-
den zusatzlich anhand der Biegefestigkeit,
E-Modul, Spaltzugfestigkeit und Druckfestig-
keit charakterisiert.

DV: Welche Unterschiede konnten Sie bei den
Bruchlastuntersuchungen zwischen Versorgun-
gen aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC und
traditioneller Keramik feststellen?

Dr. Nadja Rohr: Mit der Verwendung von
Hybridkeramik lassen sich signifikant hohere
Bruchlastwerte erzielen als mit Feldspatkeramik.
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Abb. 3 Messergebnisse zur Bruchlast der Kronen (je 10 Priifkorper pro Restaurations- und Befestigungsmaterial) aus
Hybridkeramik und Feldspatkeramik, die mit unterschiedlichen Befestigungskompositen befestigt wurden.
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Abb. 4 Korrelation zwischen der Bruchlast der Kronen und der Druckfestigkeit der Befestigungskomposite.

Quelle: Dr. Nadja Rohr, Universitatszahnkliniken Basel, Schweiz; Bericht/Literatur: Rohr N., Coldea A., Zitzmann NU.,
Fischer J. Loading capacity of zirconia implant supported hybrid ceramic crowns. Dent Mater. 2015;31: e279-88

DV: In Ihrer Testreihe wurden die Kronen mit
selbst- und volladhdsiven Kompositen befes-
tigt. Hatte das einen Einfluss auf die ermittel-
ten Bruchlastwerte?

Dr. Nadja Rohr: Mit Befestigungskompositen,
die eine hohe Druckfestigkeit aufwiesen, wurden
hohere Bruchlastwerte fiir Hybridkeramik und
Feldspatkeramik erzielt.

DV: Wie relevant ist also die Druckfestigkeit
eines Befestigungskomposits in der taglichen
klinischen Praxis?

Dr. Nadja Rohr: Befestigungskomposite mit
hoher Druckfestigkeit konnen die Stabilitat des
Gesamtsystems erhdhen. Im Molarenbereich
wirken maximale Kaukrafte bis etwa 1.000 N.
Die Wahl des richtigen Befestigungskomposits
kann hier den klinischen Erfolg von Hybrid- und
Feldspatkeramikversorgungen positiv beein-
flussen.

,Befestigungskomposite mit hoher
Druckfestigkeit konnen die Stabilitat
des Gesamtsystems erhohen.”

DV: Worauf sollte bei der Wahl des Befesti-
gungskomposits geachtet werden und was
sollte bei der Eingliederung beachtet werden?

Dr. Nadja Rohr: Behandler sollten ein Befes-
tigungskomposit wahlen, das den klinischen
Anforderungen gerecht wird. Fiir die Befesti-
gung von Hybridkeramikkronen auf Zirkonoxid-
implantaten wéare dies nach unserer Untersu-
chung ein adhasives Befestigungskomposit mit
hoher Druckfestigkeit. Wichtig ist, dass die
Konditionierung gemaB den Herstellerangaben
durchgefiihrt wird.

Bericht 05/17
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CAD/ CAM—Implantatprotheﬁk:
Implantatgetragene Kronen-
versorgung aus Hybridkeramik

"
{ \“;}

’

ZA Dr. Julian Conejo
Philadelphia, USA

— Abb. 1 Nach Entfernung des Provisoriums zeigte
Regio 25 ein natiirlich ausgeformtes Emergenzprofil.

12

1. Diagnostik und Sofortimplantation

Die starre Verankerung des Implantatkorpers im Kieferknochen bedingt, dass implantatge-
tragenem Zahnersatz die Pufferfunktion des elastischen Faserapparats natiirlicher Zahne
fehlt. Suprakonstruktionen aus VITA ENAMIC kdnnen dank ihrer dentindhnlichen Elastizitat
Kaukréafte absorbieren und damit zu einer Entlastung von Implantat und Antagonisten bei-
tragen. VITA ENAMIC IS-Rohlinge (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) verfiigen
iiber eine integrierte Schnittstelle zu Klebe-/Titanbasen. Damit ermdéglichen sie einteilige,
verschraubte Abutment-Kronen ohne Zementspalt, was das Risiko einer Periimplantitis
reduziert. Im folgenden Fallbericht beschreibt Dr. Julidn Conejo (Philadelphia, USA) die Ver-
sorgung mittels Abutment-Krone Schritt fiir Schritt.

2. CAD/CAM-Herstellung

Eine 45-jahrige Patientin klagte bei ihrer Vor-
stellung in der Praxis liber Schmerzen beim

Kauen in Regio 25. Wahrend der klinischen

Untersuchung des endodontisch behandelten

Zahns wurde eine vertikale Langsfraktur dia-
gnostiziert. Die klinische und rontgenologische

Diagnostik zeigte keine Entziindungszeichen.
Daher entschied man sich zu einer knochen-
schonenden Extraktion und einer Sofortimplan-
tation. Der Zahn konnte unter gréBtmoglichem

Knochenerhalt extrahiert werden. Bei der In-
spektion der Extraktionshohle zeigte sich eine

absolut intakte bukkale Knochenlamelle. Nach

der sorgfaltigen Untersuchung der Alveole konn-
te die Sofortimplantation durchgefiihrt werden.
Da die Primarstabilitat mehr als 35 N/cm?2 be-
trug, war eine Sofortbelastung mit einem ver-
schraubten Provisorium ohne okklusalen Kon-
takt moglich, um das Weichgewebe wahrend

der Abheilung auszuformen.

Nach dreimonatiger Osseointegration zeigte
die Weichgewebsregion an 25 ein natlrlich
ausgeformtes Emergenzprofil. Sofort nach der
Entfernung des Provisoriums wurde die gingi-
vale Ausformung mit der CEREC Omnicam
(Sirona Dental, Bensheim, Deutschland) erfasst.
AnschlieBend wurde ein Scanpfosten auf das
Implantat geschraubt und darauf ein Scanbody
positioniert. Nach rontgenologischer Kontrolle
der Passung wurde die dreidimensionale Im-
plantatposition gescannt. Fiir die Fertigung der
finalen Restauration wurde ein VITA ENAMIC
IS-Rohling ausgewahlt. Mit der CEREC Software
4.4 wurde die Morphologie der definitiven
Abutmentkrone auf dem virtuellen Modell so
natiirlich gestaltet, dass das Weichgewebe
optimal unterstiitzt wurde. Nach dem Frasen
der Restauration erfolgte die manuelle Politur
mit dem VITA ENAMIC Polishing Set bei nie-
driger Geschwindigkeit. So wurde eine glatte
Oberflache im transmukosalen Bereich erzielt.
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Abb. 2 Um die Architektur des Weichgewebes zu erhalten,
wurde direkt nach dem Entfernen des Provisoriums
gescannt.

Abb. 5 Die Implantatposition wurde mit dem 3-D-Scanner
CEREC Omnicam erfasst.

3. Befestigung und Integration

Abb. 3 Ein Scanpfosten wurde in das Implantat einge-
schraubt.

Abb. 6 Die Abutmentkrone wurde im Hinblick auf eine
optimale Weichgewebsunterstiitzung virtuell konstruiert.

Die Klebebasis wurde mit Aluminiumoxid (50 Mi-
krometer, 3,0 bar) sandgestrahlt, die Schnitt-
stelle und der Schraubenkanal der VITA ENAMIC

Krone fiir 60 Sekunden mit 5%iger Flusssaure

geatzt. Um eine zuverldssige Haftung mit dem

dualhartenden adhasiven Befestigungsmaterial

PANAVIA V5 (Kuraray, Noritake) zu generieren,
wurde vor der Befestigung ein MDP Primer auf
die relevanten Titan- und Hybridkeramikanteile

appliziert. Die fertige Restauration wurde danach

mit einem Drehmoment von 35 N/cm?2 ver-
schraubt. Der Schraubenkopf wurde mit Gutta-
percha abgedeckt, der Schraubenkanal mit direk-
tem Kompositmaterial verschlossen. Die

abschlieBende rontgenologische Kontrolle zeigte

ideale Knochenverhéltnisse und dank der konfek-
tionierten Schnittstelle des VITA ENAMIC |S-
Rohlings eine sehr gute Passung zwischen der
Titanbasis und der Hybridkeramik. Bei der Nach-
kontrolle nach einem Jahr duBerte sich die Pa-
tientin positiv tiber das natirliche Gefiihl mit der
hybridkeramischen Abutment-Krone.

Bericht 05/17

CAD/CAM-IMPLANTATPROTHETIK IM PRAXISEINSATZ

Abb. 4 Ein Scanbody wurde auf dem Scanpfosten
positioniert und die Passung réntgenologisch kontrolliert.

Abb. 7 Die CAD/CAM-gefertigte und polierte Abutment-
krone wurde mit einem Drehmoment von 35 N/cm?
eingedreht.

Abb. 9 Die Rontgenkontrollaufnahme zeigt ideale knocherne

—® Abb. 8 Das finale Ergebnis zeigt eine harmoni- . 7 U ] (
Verhéltnisse und eine optimale Passung.

sche Integration der hybridkeramischen
Abutment-Krone in das Weichgewebe und zu
den Nachbarzéhnen.

WITA ENAMIC

VITA ENAMIC IS-Rohlinge
erlauben dank der konfektionier-
ten Schnittstelle eine sehr gute
Passung zur Titanbasis.
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Multichromatische Hybridkeramik:
Jetzt Farbverlauf per Knopfdruck

Im Mérz 2017 wurde erstmals der neue, multichromatische Hybridkeramik-Rohling VITA ENAMIC
multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) vorgestellt. Der CAD /CAM-Rohling verfiigt
iber sechs fein abgestufte Farbintensitatsschichten. So lassen sich quasi per Knopfdruck Rekon-
struktionen mit einem natiirlichen Farbverlauf vom Hals zur Schneide herstellen. Da nach der
CAM-Fertigung kein Brand erfolgt, kann die Hybridkeramik nach Politur direkt eingegliedert werden.
Wie effizient sich die Herstellung gestaltet und welches dsthetische Potenzial der neue Rohling
bietet, erklart Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, Deutschland) in folgendem Interview.

14

ZA Dr. Bernhild-Elke Stamnitz,
Langen, Deutschland

VITA ENAMIC multiColor ist die
multichromatische Variante der
Hybridkeramik mit sechs fein abge-
stuften Farbintensitdtsschichten.

DV: Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit
dem neuen Rohling gesammelt und wie be-
werten Sie sein dsthetisches Potenzial?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Ich habe in der
klinischen Erprobung mit Rohlingen in den Far-
ben 1M2, 2M2 und 3M2 gearbeitet und kann
sagen: Der neue, multichromatische Rohling
gefallt mir in jeder Hinsicht gut! Generell emp-
finden meine Patienten die Hybridkeramik als
sehr angenehm, weil sich die Restaurationen
im Mund sehr zahnghnlich und nicht wie Fremd-
kdrper anflihlen. Mit Einflihrung der multichro-
matischen Variante wurde mir jetzt ein seit
Langem existierender Wunsch erfiillt!

DV: Fir welche klinischen Situationen ist
VITA ENAMIC multiColor besonders gut geeig-
net und wann sollten alternative Materialien
verwendet werden?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Der Rohling emp-
fiehlt sich fiir viele Einzelzahnrestaurationen im
sichtbaren Bereich, also von den Frontzahnen
bis zu den Pramolaren, von Voll- und Teilkronen
bis hin zu Veneers. Er kann natiirlich auch fir
die Rekonstruktion von Molaren eingesetzt
werden, aber hier kommt sein dsthetisches
Potenzial nicht besonders zur Geltung.

DV: Was gilt es bei der Konstruktion mittels
CAD-Software zu beachten, um einen sehr na-
tlrlichen Farbverlauf zu erzielen?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: In der Schleif-
vorschau muss die Konstruktion im virtuellen
Rohling so positioniert werden, dass iiber die
integrierte Schichtstruktur der individuelle
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Abb. 1 Ausgangssituation. Abb. 2 Préparation.

Zahnfarbverlauf des jeweiligen Patientenfalls
bestmoglich nachgebildet wird. Der Farbverlauf
des Rohlings beginnt im chromatischen Bereich
zur Reproduktion der Zahnhalsfarbe und wird
zur Schneide hin immer transluzenter. Wenn
man einmal fiir sich verstanden hat, wie die  Abb. 3 Positionierung der Konstruktion im Rohling. Abb. 4 Rotation der Konstruktion fiir einen harmonischen
Positionierung funktioniert, ist es wirklich kin- Farbverlaut.

derleicht!

DV: Welche Effizienz- und Zeitvorteile bietet
VITA ENAMIC multiColor Praxen und Laboren
aufgrund des integrierten Farbverlaufs?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Die Charakteri-
sierung einer Hybridkeramik-Restauration ist
zwar prinzipiell mittels lichthartender Malfarben
moglich, aber bei VITA ENAMIC multiColor auf-
grund des integrierten Farbverlaufs nicht erfor- b
derlich. Hinzu kommt, dass bei der Hybrid-  Abb. 5 Situation direkt nach Eingliederung. Abb. 6 VITA ENAMIC multiColor-Kronen wirken in situ

: . et L natirlich. Die Patientin mdchte sich nach dem positiven
keramik keine Brandfiihrung erforderlich ist und Resultat die Ubrigen Zahne versorgen lassen. .

die Versorgung somit nach Politur direkt ein-
gegliedert werden kann. Das spart insgesamt

viel Zeit! ,Dass die Versorgung direkt
DV: Wie ist bei der Politur der Hybridkeramik- naCh POhtur elngeghedert
Versorgung zu verfahren, um Oberflachen mit Werden kann’ Spart Viel Zeit.“

einem exzellenten Hochglanz zu erzielen?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Es sollten die
vom Hersteller vorgegebenen Polierschritte
eingehalten und die originalen Polierkdrper fiir
die Vor- und Hochglanzpolitur verwendet wer-
den. Diese kombiniere ich zusatzlich mit einer
Polierpaste und Ziegenhaarbiirstchen.

Bericht 05/17
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CEN UND MOGLICHKEITE

Schritt fur Schritt
vom VITA ENAMIC

bis zum Inlay

e

OA Dr. Julia Biihler
Basel, Schweiz

IONIST

ling

VITA ENAMIC wird mittlerweile seit mehr als fiinf Jahren klinisch angewendet.
Das Einsatzspektrum reicht von Inlays iiber Veneers bis hin zu Kronen.

In folgendem Interview berichtet OA Dr. Julia Biihler (Universitares Zentrum fiir
Zahnmedizin Basel, Schweiz) anhand eines Fallbeispiels iiber ihre Erfahrungen
und beschreibt zentrale klinische Erfolgsfaktoren.

DV: Wie bewerten Sie VITA ENAMIC im klini-
schen Einsatz und worin liegen Ihrer Meinung
nach die Vorteile im Vergleich zu traditionellen
Keramiken?

OA Dr. Julia Biihler: Dank der Materialei-
genschaften bestehen etwas mehr Freiheiten
bei der Praparation, z. B. bei limitiertem Platz-
angebot. Und die Verarbeitung ist einfach: Es
kann wesentlich schneller ausgeschliffen und
poliert werden.

DV: Was sind fiir Sie zentrale klinische Erfolgs-
faktoren beim Einsatz der Hybridkeramik fur
Einzelzahnversorgungen?

OA Dr. Julia Biihler: Die flexiblere Prapa-
ration ermoglicht geringere Invasivitat. Das
Material verzeiht ungiinstigere Bedingungen,
wie diinn auslaufende Rander, eher als tradi-
tionelle Keramik. Die einfache Bearbeitbar-
keit ist auch im klinischen Alltag von Vorteil:
Korrekturen/Reparaturen lassen sich bei
Bedarf intraoral einfach und sicher durch-
fihren (hier Konditionierung mit Aluminium-
oxid statt Flusssaure).
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DV: Worauf sollten Behandler bei der Verar-
beitung besonders achten und was sind hier
kritische Prozessschritte?

OA Dr. Julia Bihler: Das Einhalten der Pra-
parationsrichtlinien bleibt essenziell fiir eine
gute Langfristprognose der Restauration. Trotz
des Polymeranteils ist VITA ENAMIC letztlich
eine Keramik: Mindestschichtstérken sind zu
beriicksichtigen. Beim Einsetzen ist absolute
Trockenlegung Pflicht und die Vorbehandlung
von Werkstiick und Zahn muss sehr sorgfaltig
erfolgen. Das Einhalten der richtigen Konditio-
nierungszeiten ist zudem wesentlich fiir den
Langzeiterfolg.

DV: Fir die manuelle Nachbearbeitung von
VITA ENAMIC wird ein spezielles Polierset vom
Hersteller empfohlen — welche Erfahrungen
konnten Sie damit sammeln?

OA Dr. Julia Biihler: Das Set funktioniert
einwandfrei. Mithilfe von unterschiedlich abra-
siven Polierkorpern fiir die Vor- und Hochglanz-
politur lassen sich Restaurationen quasi in
Sekunden auf Hochglanz polieren. Mit der neu-
esten Generation konnte der VerschleiB der
Polierinstrumente erfreulicherweise deutlich
reduziert werden.

DV: Wie bestéandig zeigen sich die Restauratio-
nen bislang bei der Nachkontrolle, etwa beim
Thema Oberflachenglite?

OA Dr. Julia Biihler: Seit gut vier Jahren
arbeite ich regelmaBig mit VITA ENAMIC und
es gab bisher — rein subjektiv — nichts zu
beanstanden. Die Bestandigkeit der Oberfla-
chen scheint vergleichbar mit der traditioneller
Keramiken zu sein. Langzeituntersuchungen
bleiben jedoch abzuwarten.

DV: Im vorliegenden Fallbeispiel haben Sie
das Inlay aus VITA ENAMIC farblich charakteri-
siert. Wie wird eine gute intraorale Farb-
bestandigkeit erzielt?

OA Dr. Julia Biihler: Wichtig ist ausreichen-
de Lichthartung. Als Faustregel gilt: Je dunkler
und deckender aufgetragen die Farben sind,
desto langer ist zu polymerisieren. Die emp-
fohlenen Mindestzeiten des Herstellers diirfen
verdoppelt werden.

Bericht 05/17
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Abb. 1 Ausgangssituation: Zahn 26 ist mit einer
insuffizienten Amalgamfiillung versorgt.

Abb. 2 Préparation: Auch bei Verwendung von
VITA ENAMIC miissen die Mindestschichtstarken des
Materials eingehalten werden.

f

Abb. 3 Préparation: Bei ungentigender Dentinunterstiit-
zung empfiehlt sich eine Hockerreduktion.

Abb. 4 Fertigungsergebnis: Die Hybridkeramik ldsst sich
besonders schnell ausschleifen.

Abb. 5 Nachbearbeitung: Fir die farbliche Charakterisie-
rung empfiehlt sich das VITA ENAMIC Stains Kit.

Abb. 6 Situation unter Kofferdam: Feinkorrektur und
Nachpolitur sind mit dem Polishing Set problemlos mdglich.

,Die Hybridkeramik
verzeiht unguinstigere
Bedingungen, wie dunn
auslaufende Rander,
cher als traditionelle
Keramik.“

Abb. 7 Endergebnis direkt nach Entfernung des Kofferdams:
Die Hybridkeramik adaptiert schon jetzt ausgezeichnet an
die natiirliche Zahnsubstanz.
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Metallgeruste effizient mit
Komposit verblenden -
Schritt fur Schritt erklart

Die Verblendung von Metallgeriisten und Sekundarteilen mittels Komposit galt lange Zeit als
asthetischer und werkstofflicher Kompromiss. Mit modernen Verblendkompositen lassen sich
jedoch dsthetische Ergebnisse erzielen, die mit Keramikverblendungen vergleichbar sind.

VITA VM LC flow (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) ist ein Komposit dieser neuen
eneration. Die thixotrope Eigenschaft des Materials bietet sowohl eine hohe Standfestigkeit bei
ler Applikation als auch eine gute FlieBfahigkeit bei der Modellation. ZT Norman Zacharias aus
rfurt von Das Dentallabor - innovations for your smile (Kirchheim, Deutschland) zeigt in folgendem
eitrag Schritt fiir Schritt wie sich mit VITA VM LC flow hochéasthetische Ergebnisse erzielen lassen.

—» AUSGANGSSITUATION: NEM-Briickengeriistauf ~ — ERGEBNIS: Mit VITA VM LC verblendete
zwei Implantaten. Implantatbriicke auf Modell.

1. Konzept und Vorbereitung

Seit Oktober 2016 arbeiten wir mit VITAVM LC  Es folgte der Auftrag von PRE OPAQUE-Masse
flow. Die folgende Dokumentation zeigt exemp-  und danach wurde OPAQUE diinn appliziert, bis
larisch eine NEM-Briicke auf zwei Implantaten, eine deckende glanzende Schicht vorlag.
die nach dem Schichtkonzept von ZTM Bjdrn
Czappa mit dem Verblendkomposit verblendet
ZT Norman Zacharias, —wurde. Im ersten Schritt wurde zundchst das Ge-

Erfurt, Deutschland  riist abgestrahlt und mittels Primer konditioniert.
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Abb. 2 Das glasklare, diinnflieBende PRE OPAQUE erhoht
die Zuverldssigkeit des Verbundes bei Metallgeriisten und
ermoglicht eine sehr gleichmaBige Opakerschicht.

Abb. 8 Ausarbeitung mit Hartmetallfrasern und
Gummipolierern.

Abb. 3 Das Geriist muss mit OPAQUE vollkommen iiber-

zogen werden. Das Ergebnis ist eine deckende und glanzende

Oberflache.

Abb. 9 Eine diinne Schicht MODELLING LIQUID ermdglicht
(nach etwa 30 Sekunden Standzeit) einen erneuten
Auftrag von Komposit und Malfarben; letztere werden mit
Transparentmasse (WIN) tiberzogen.

2. Schritte der Verblendung

Abb. 4 Am reduzierten Dentinkorpus werden mit Malfarben

und flow CHROMA PLUS Mamelons angelegt und die
Schneide intensiviert.

Abb. 10 Ein sternformiges Ziegenhaarbliirstchen erhélt bei

der Vor- und Hochglanzpolitur (Acrypol und Abraso-Star-
glanz, Bredent) die Oberflachenstruktur.

20

Mit CHROMA PLUS-Massen wurde begonnen,
die Zahnhalse bzw. den basalen Anteil des Bri-
ckenglieds aufzutragen. Der Dentinkorpus wur-
de in diesem Fall nicht frei geschichtet; statt-
dessen wurde ein vollanatomisches Wax-up
erstellt und mittels Silikonschlissel, der kom-
plett mit flow BASE DENTINE befiillt wurde, auf
das Gertst libertragen. Der vollanatomische
Aufbau wurde lichtgehartet und dann grob aus-
gearbeitet, d.h. um die Anteile fiir Schneide-
und EFFECT-Massen reduziert.

Mit CHROMA PLUS (CP3, helles Orange-Braun)
wurden der Kern der Schneide intensiviert und
Mamelons angelegt. VITA VM LC PAINT (PT5,
helles Orange-Braun) sorgte dabei fiir zusatzli-
che Akzente. Danach wurde mit dezenten

Nuancen von EFFECT ENAMEL (EE 11, graulich
transluzent) ein transluzenter Effekt auf dem
bereits geschichteten Dentin erzielt, der spater
im Mund nicht dunkel wirkt. Mit EFFECT ENAMEL
(EE1, weiBlich) wurden die Randleisten aufge-
hellt und eine Retzius-Linie nachgebildet.
SchlieBlich wurde die Briicke mit Schmelzmas-
se (ENL light) final ausmodelliert. Zur Vermei-
dung der Inhibitionsschicht wurde vor der End-
polymerisation VITA VM LC GEL aufgetragen.
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Abb. 5 Mit Effektmassen werden Leisten aufgebracht um
zusdtzliche Transluzenz erzielen.

Abb. 11 Endergebnis auf dem Modell.

3. Empfehlung zur Finalisierung

Abb. 6 Aufbau auf die finalen Zahnform mit Schmelzmasse.

Abb. 12 VITA VM LC flow ermdglicht ein HochstmaB an
Individualitat.

4. Fazit und Erfahrungswerte

%
Abb. 7 Zur Vermeidung der Inhibitionsschicht wird vor der

Endpolymerisation (2 x 180 Sekunden) diinn, aber
deckend mit einem Spatel VITA VM LC GEL aufgetragen.

ol ke
Abb. 13 Palatinale Ansicht.

Fiir die finale Ausarbeitung eignen sich feine
Hartmetallfraser sowie entsprechende Gummi-
polierer, keine Steinchen und Diamanten. Sollen
anschlieBend weitere Massen oder Malfarben
aufgetragen werden, ist ein Benetzen der Ober-
flache mit MODELLING LIQUID erforderlich.
Applizierte Malfarben werden diinn mit Trans-
parentmasse (WIN transparent) liberzogen. Fiir
die Politur empfiehlt sich eine gesternte Zie-
genhaarblrste, welche die erarbeitete Oberfla-
chenstruktur nicht beeintrachtigt.

»,Von Beginn an begeistert haben mich die
CHROMA PLUS-Massen, denn sie sind absolut
farbdeckend ohne zu leuchten und sorgen fiir
eine natiirliche Farbtiefe“, berichtet ZT Zacha-
rias. Generell lassen sich nach seiner Erfahrung
praktische Kenntnisse mit dem VITA VM-System
1:1 auf das VITA VM LC flow Verblendkomposit
Ubertragen. So werden beispielsweise die
Effektmassen identisch zur VITA VM-Keramik
verarbeitet. Der vollanatomische Schichtaufbau
mittels Konter funktioniert tadellos, sogar ohne
Isolierung. ,,Mein Gesamtfazit: Mit VITA VM LC
flow sind mit groBer Leichtigkeit exzellente Er-
gebnisse erzielbar®, so ZT Zacharias.

Bericht 05/17

—® ERGEBNIS: Einfach und effizient kann eine iiberzeu
gende Asthetik mit natirlicher Farbwiedergabe er-
zielt werden.
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@ VITAEND/NT 1:1

@ VITAINTERNO

@  VITA EFFECT-Massen

@  VITA BASE DENTINE

VITA INTERNO

@ VITA EFFECT LINER

ur altersgerechte Asthetik:
Naturgetreue Effekte mit VITA VM-Materialien

Fiir Zahntechniker wird es besonders anspruchsvoll, wenn fiir dltere Menschen im sichtbaren
Bereich naturgetreue, altersgerechte Rekonstruktionen hergestellt werden sollen. Bei der
Individualisierung und Charakterisierung einer solchen Versorgung ist ein sehr planvolles
Vorgehen angezeigt, das sich an den Charakteristika der natiirlichen Zdhne orientiert. Nur so
kann ein Ergebnis erzielt werden, das sich harmonisch in die Restzahnsubstanz einfiigt. Wie
solch ein komplexer Fall mit VITA VM 9 Verblendkeramik und VITA INTERNO Massen zur

ZT Carolin Wehning  internen Charakterisierung (alle VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland) gelost werden
Bocholt, Deutschland  kann, zeigt ZT Carolin Wehning (Bocholt, Deutschland) mit folgendem Fallbeispiel.

1. Befundsituation und Planung

Ein 77-jahriger Patient wurde nach einer koro-
nalen Querfraktur an 21, die zwischenzeitlich
mit einem direkten Kompositaufbau versorgt
worden war, in der Zahnarztpraxis vorstellig.
Klinisch zeigte sich ein morphologisch sowie
asthetisch unzureichendes Ergebnis. Auffallend
waren am natiirlichen Nachbarzahn 11 alters-
bedingte Verfarbungen, initiale White- und
— AUSGANGSSITUATION: Kompositaufbau an 21 Brown-Spot-L&dsionen im zervikalen Bereich
nach distaler Querfraktur der Zahnkrone. . ) . .

sowie ein vestibular quer verlaufender dunkel-
brauner Riss. Behandler und Patient entschie-
den sich, den Zahn zur langfristigen Stabilisie-
rung mit einer vollkeramischen Krone zu
versorgen, bei der die Farbwirkung des Nach-
barzahns 11 detailliert nachgebildet werden
sollte. Um ein vorhersagbares Ergebnis erzielen
zu konnen, wurde die Situation abgeformt und
ein Situationsmodell fiir ein Wax-up erstellt.
Zahn 21 wurde flir eine Vollkrone préapariert und
anhand einer Prézisionsabformung ein Meister-
modell hergestellt.
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Abb. 2 Nach dem Matching des Wax-ups mit dem
Meistermodell kann das Kappchen funktionsgerecht
gestaltet werden.

» ! P s

Abb. 5 Nach dem Dentinbrand kdnnen mit VITA INTERNO
ein zweites Mal individuelle Farbnuancen in der Tiefe
festgelegt werden.

Abb.8 Das Farb- und Lichtspiel der Restauration fligt sich
altersgerecht in das Gesamtbild ein.

2. CAD/CAM-Fertigung und Verblendung 3. Finalisierung der Restaurationen

SD3| Int. 10

//////////////////////////////////%

EE1T|NT|Int 5

EE1

BASE DENTINE 5M2
SD2

EC6

BASE DENTINE 5M2 | 1/3 NT

Abb. 3 Nach Bestimmung der Grundzahnfarbe 5M2 mit
dem VITA Toothguide 3D-MASTER wird das Schicht-
schema skizziert.

Abb. 4 Das zur Verblendung vorbereitete Kronengeriist.

Abb. 6 Die VITA INTERNO-Malfarben ermdglichen eine
facettenreiche und altersgerechte Reproduktion der
natiirlichen Zahne.

Abb. 7 Die finale Vollkeramikkrone zeigt eine alters-
gerechte Morphologie, Oberflachentextur und Farb-
gebung.

Das Kronengeriist wurde CAD /CAM-gestiitzt
aus VITA YZ HT Zirkondioxid gefertigt. Fiir eine
initiale fluoreszierende Wirkung aus der Tiefe
wurde der Washbrand mit EFFECT LINER 5
(orange) und EL6 (griin-gelb) durchgefiihrt. ,,Die
Schichtung mit VITA VM 9 war die Grundlage,
um den Grundfarbton zu reproduzieren. Die
VITA INTERNO-Massen ermoglichten mir dann
jeweils nach dem Wash- und Dentinbrand die
individuellen Farbnuancen aus der Tiefe heraus
zu intensivieren®, beschreibt ZT Wehning die
zentralen Schritte der keramischen Reproduk-
tion. Im Halsbereich und interdental kamen
dabei INTO4 (orange) und INT11 (grau-braun)
zum Einsatz, zentral wurde INT5 (terracotta)
eingesetzt. Die Leistenbereiche wurden mit
INT8 (blau), INT5 (braun) und INT7 (anthrazit),
die Schneidekante mit INT2 (sand) farblich nu-
anciert. Riss sowie Brown-Spot konnten mit
INT10 (braun) und White-Spots mit INT1 (weiB)
reproduziert werden.

Nach der Ausarbeitung der grundlegenden Mor-
phologie mit dem Steinchen und von Details
mit einem feinen Diamanten wurde der von
innen wirkende Riss von auBen mit einem Fis-
surenbohrer nachgezogen, um eine dreidimen-
sionale Wirkung zu erzielen. Die Oberflachen-
textur wurde dem Alter entsprechend weitest-
gehend glatt gehalten. Nach dem Glanzbrand
wurde lediglich leicht mit Ziegenhaarblirste und
Diamantpolierpaste nachgearbeitet, um einen
altersgerecht reduzierten Glanzgrad zu errei-
chen. Bei der Anprobe der vollkeramischen
Krone zeigt sich der Patient sehr zufrieden mit
dem Ergebnis, sodass diese selbstadhasiv be-
festigt werden konnte. Farbe und Form der

— ERGEBNIS: Der Patient zeigt sich mit dem finalen
asthetischen Ergebnis sehr zufrieden.

Restauration integrierten sich harmonisch in
die Restbezahnung. Die keramische Verblen-
dung in Kombination mit zwei Malfarbenbran-
den ermdglichte eine altersgerechte Asthetik.

Bericht 05/17
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Naturgetreue Versorgung
bei Verfarbung und
metallischem Stiftaufbau

ZTM Show Yamamoto
Tokyo, Japan

Die naturgetreue Versorgung von Inzisiven ist
die anspruchsvoliste zahntechnische Disziplin.
Zur besonderen dsthetischen Herausforderung
wird ein Fall, wenn Verfarbungen des Dentins
und/oder metallische Stift-/Stumpfaufbauten
vorliegen. Hier miissen Zahntechniker einen
Materialmix wihlen, der einerseits eine zuver-
lassige Maskierung erlaubt, aber andererseits
auch ein natiirliches Farb- und Lichtspiel
ermdoglicht. Im folgenden Fallbeispiel zeigt ZTM
Show Yamamoto (Tokyo, Japan) wie eine solche
klinische Situation mit dem Zirkondioxid

VITA YZ und der Verblendkeramik VITA VM 9
(VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland)
erfolgreich gelost werden kann. Die klinische
Behandlung und die intraoralen Fotografie
wurden von Dr. Takuya Yada (Tokyo, Japan)
durchgefiihrt.

— AUSGANGSSITUATION: Initiale klinische Situation
mit der insuffizienten, metallkeramischen Krone 21.
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Abb. 2 Nach Entfernung der Krone zeigen sich verfarbtes
Dentin und ein metallischer Aufbau.

Abb. 4 Digitale Verifizierung mit dem VITA Easyshade V.

1. Ausgangssituation
und Behandlungsplanung

Abb. 3 Die Zahnfarbe wurde mittels VITA Linearguide
3D-MASTER ermittelt.

Abb. 5 Polar eyes-Filter eliminieren Reflexionen und
machen Charakterisierungen sichtbar.

2. Farbbestimmung
und Geriistherstellung

VITA AKZENT Plus bietet ein breites
Spektrum an lasierenden, maskierenden
und glasierenden Farben zur individuellen
Charakterisierung aller Dentalkeramiken.

Abb. 6 Der Washbrand mit VITA AKZENT Plus EFFECT
STAINS reproduziert die Grundfarbe.

Eine Patientin wurde in der Zahnarztpraxis vor-
stellig und auBerte den Wunsch, Zahn 21 mit
einer neuen Einzelkrone zu versorgen. Farbe und
Charakterisierung der leblos wirkenden Metall-
keramikkrone harmonisierten offenkundig nicht
mit der natiirlichen Restbezahnung. Der metal-
lische Kronenrand war zervikal sichtbar und nur
teilweise mit einer direkten Kompositfiillung
abgedeckt. Nach der Entfernung der insuffizien-
ten Krone kamen verfarbtes Dentin und ein me-
tallischer Stumpfaufbau zum Vorschein. Klinisch
konnte keine Sekundarkaries diagnostiziert
werden. Die rontgenologische Untersuchung
zeigte eine suffiziente Wurzelkanalbehandlung
ohne periapikale Entziindungszeichen. Um die
Verfarbungen und den metallischen Stumpfauf-
bau zu maskieren, wurde ein Kronengeriist aus
dem Zirkondioxid VITA YZ TColor in der Hellig-
keitsstufe LL1 geplant. Fiir die keramische Ver-
blendung wurde die Feinstruktur-Feldspat-
keramik VITA VM 9 gewahlt, um ein natiirliches
Farb- und Lichtspiel zu gewahrleisten.

Der praparierte Zahnstumpf wurde abgeformt
und mithilfe eines Silikonschliissels ein Provi-
sorium hergestellt. Das Geriist wurde zunachst
auf einem Meistermodell aufgewachst, um an-
schlieBend CAD/CAM-gestiitzt gefertigt zu
werden. Besondere Sorgfalt wurde auf die Zahn-
farbbestimmung mit dem VITA Linearguide
3D-MASTER in zwei systematischen Schritten
(Helligkeit + Farbintensitat und Farbton) gelegt.
Das Ergebnis wurde durch eine digitale Drei-
punktmessung mit dem VITA Easyshade V
digital verifiziert. ,Ich denke, die Kombination
aus visueller und digitaler Farbbestimmung
kann zur Préazision der finalen Farbinformation
beitragen®, unterstreicht ZTM Yamamoto die
Bedeutung dieses Schritts. 3M2 wurde schlieB-
lich als Grundfarbe ermittelt. Durch einen Polar
eyes-Filter, der Reflexionen eliminiert, wurden
Charakterisierungen und interne Effekte sicht-
bar gemacht.
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Abb. 7 Der Dentinkern wird mit VITA VM9 BASE DENTINE
3M2 kreiert und individualisiert.

Abb. 8 Zustand der Restauration nach dem ersten
Dentinbrand.

Abb. 11 Schmelz wurde mit NEUTRAL, EC1, EE3, EE4,
EE5, EE8, EE9 und WINDOW geschichtet.

3. Verblendung
Schritt fiir Schritt

Abb. 12 Bei der Einprobe des Rohbrands wird eine
Fixationsabformung genommen.

4. Finalisierung
und Behandlungsergebnis

26

Um die Grundfarbe auf dem Zirkondioxidgerist
zu reproduzieren wurde initial mit einer Mischung
aus VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS 5 und 3
(beide orange) gearbeitet. Nach dem Brand wur-
de analog zur bestimmten Grundfarbe mit
VITA VM9 BASE DENTINE 3M2 geschichtet und
und mit EFFECT LINER 6 (griin-gelb), 2 (beige)
und 3 (braun), CHROMA PLUS 3 (helles orange-
braun), griin-braunem EFFECT CHROMA 10
(EC10) und GINGIVA G2 (orange-rosa) zervikal
individualisiert. Nach dem ersten Dentinbrand
wurden 3M2 und TRANSPA DENTINE 3M2 kom-
biniert mit SUN DENTINE 3 (orange-rot), hellem
ENAMEL, EC10 und 3 (hellgelb), bldulichem
EFFECT ENAMEL 10 (EE10) und neutralem
EFFECT OPAL 1 (EO1) verblendet. Nach dem
zweiten Dentinbrand wurden mit feinen verti-
kalen und horizontalen Linien mit verschiedenen
INTERNO STAINS weiBliche Charakterisierungen
vorgenommen. Der Schmelz wurde final aus
einer Mischung von NEUTRAL, WINDOW (WIN),
EC 1 (weiB) und zahlreichen EFFECT ENAMELs
geschichtet.

Um die Morphologie der Krone und die Ausfor-
mung des Weichgewebes optimal gestalten zu
konnen, wurde im Zuge der klinischen Einpro-
be eine Fixationsabformung durchgefiihrt. Auf
dieser Grundlage wurde erneut ein Meister-
modell mit dem lichthartenden VITA SIMULATE
Preparation Material als Stumpfmaterial an 21
gefertigt, um die Kronenform final Uberpriifen
zu konnen. Nach einem minimalen Cut-back
wurde der Dentinkern mit 3M2, die Schmelz-
anteile mit EO5 (dunkel violett) und einer
Mischung aus WIN mit EE7 (orange-transluzent)
modifiziert. Form und Oberflachentextur der
benachbarten Inzisiven wurden schlieBlich mit
Diamantwerkzeugen final ausgearbeitet. Das
Behandlungsergebnis zeigte eine natiirliche
und lebendige Inzisiven-Einzelkrone, die sich
harmonisch in die dsthetische Zone integrierte.

Bericht 05/17
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Abb. 9 Schichtung von 3M2 mit individuellen Effekten fiir Abb. 10 Mit zwei separaten Branden wird horizontal und
den zweiten Dentinbrand. vertikal charakterisiert.

VITA VM 9 ist eine Feinstruktur-
Feldspat-Keramik, die ideal auf
den WAK-Wert von Zirkondioxid-
geriisten abgestimmt ist.

Abb. 13 Finale Form und Textur werden mit Diamantwerk- ~ Abb. 14 Goldener Texturmarker hilft dabei die Oberflachen-
zeugen gestaltet. struktur optisch hervorzuheben.

— ERGEBNIS: Die definitive Restauration an 21 harmoniert perfekt mit den natiirlichen Nachbarzéhnen und zeigt ein
natlirliches Farb- und Lichtspiel.
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Gold-Palladium-Gerust
effizient mit VITA VM 13
Metallkeramik verblendet
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ZTM Cyril Perregaux
Genf, Schweiz

Der komplette Zahnverlust ist vor allem fiir junge Patienten eine belastende
emotionale Situation. In diesen Féllen besteht die Herausforderung darin, den
Patienten eine altersgerechte, dsthetische Rehabilitation mit verlasslicher
Langzeitstabilitat zu bieten. Eine VMK-Versorgung (VITA Metall Keramik) ist
eine bewiahrte Materialkombination mit klinischer Langzeiterfahrung, die in
solchen Fillen genutzt werden kann. Im folgenden Fallbericht zeigt ZTM Cyril
Perregaux (Genf, Schweiz) die Herstellung eines implantatgetragenen Gold-
Palladium-Geriists, das er mit VITA VM 13 (VITA Zahnfabrik, Bad Séackingen,

Deutschland) verblendet hat.

Abb. 1 Meistermodelle mit Implantatpfosten und
Immediatprothesen.

1. Klinische Herausforderung

Abb. 2 Das neue Set-up zur prothetischen Orientierung
und Behandlungsplanung.

2. Set-up und Herstellung Provisorium

Eine 20 Jahre alte Patientin litt an einer generel-
len Zahnbildungsstorung. Deshalb mussten alle
Zahne im Ober- und Unterkiefer unter Vollnar-
kose extrahiert werden. Fiir die Abheilphase
wurden Immediatprothesen mit VITA PHYSIO-
DENS Prothesenzahnen (VITA Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Deutschland) hergestellt, um der
Patientin ein natiirliches und junges Erschei-
nungsbild zu ermoglichen. Die Prothesen
lieferten jedoch auch wichtige prothetische
Informationen fiir die geplante permanente, im-
plantatgestiitzte Rehabilitation. Nach einer Ab-
heilphase von mehreren Monaten wurden acht
Implantate im Ober- und sechs im Unterkiefer
inseriert.

Nach Abformung und Bissregistrierung ermog-
lichte ein neues Set-up mit VITA PHYSIODENS
eine prazise prothetische Orientierung, unter
Beriicksichtigung der Implantatpositionierung
in der neuen, postoperativen Situation. Mit
vestibuldren und lingualen Silikonschliisseln
des Set-ups konnten die Prothesenzédhne an die
aufgeschraubten temporédren Abutments auf
dem Meistermodell angepasst werden. Mithilfe
der vestibularen und lingualen Silikonschliissel
wurde das Set-up in Kunststoff iibertragen und
als Langzeitprovisorium inseriert.
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Abb. 3 Die Silikonschliissel geben die Dimension des
Set-ups wieder.

Abb. 7 Die drei aufgeschraubten Briickengeriiste pro
Kiefer im Artikulator.

3. Geriistfertigung und Verblendung

Abb. 4 Ein implantatgestiitztes Provisorium wird anhand
der Silikonmatrix gefertigt.

Abb. 8 Das opakisierte Geriist gemaB der ausgewahlten
Grundzahnfarbe.

4. Eingliederung und Endergebnis

30

Nach mehreren Wochen der Adaption wurden
neue Fixationsabformungen genommen, um ein
Meistermodell herzustellen. Die Artikulation
wurde analog zu den provisorischen Briicken
realisiert. Auch die Gerliste wurden anhand des
Silikonschliissels aus Wachs modelliert und
gegossen. Unter sukzessiver Kontrolle mittels
Silikonschliissel wurden die ausgearbeiteten
Briickengerliste schlieBlich mit VITA VM 13 ver-
blendet. Die Empfehlung von Cyril Perregaux:
,»Bevor die Verblendung finalisiert ist, sollte eine
klinische Einprobe erfolgen, um friihzeitig et-
waige Stdrkontakte o. A. zu erkennen. So ldsst
sich das Risiko minimieren, dass nach Einglie-
derung durch Einschleifen Risse eingebracht
werden.”

Alle sechs Briicken wurden intraoral ver-
schraubt und die Schraubenkanale mit Kom-
posit verschlossen. Das Gold-Palladium-Geriist
diente als solide und 6konomische Losung.
VITA VM 13 ermdglichte eine hochéasthetische
und altersgerechte Verblendung. Akribische
Planung und regelmiBige klinische Uberprii-
fungen waren die Schliisselfaktoren fiir den
Erfolg. Die junge Patientin war sehr zufrieden
mit dem finalen Behandlungsergebnis.

Bericht 05/17
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Abb. 5 Die Matrix ermdglicht die Dimensionskontrolle des ~ Abb. 6 Die Briickengerlste werden analog zum Wax-up
Gerlists. gegossen.

VITA VM 13 ist eine hochéasthetische
Feinstruktur-Feldspatkeramik, die
ideal auf den WAK-Wert (ca. 13,8 —15,2
um/mK) von klassischen Aufbrenn-
legierungen abgestimmt ist.

Abb. 9 Approximale und morphologische Finalisierung Abb. 10 Die finalen Restaurationen im Artikulator, bereit
nach der letzten Einprobe. zum Einschrauben.

Abb. 11 Das schdne Lachen mit natiirlicher und Abb. 12 Rote und weiBe Asthetik in ausgewogener
altersgerechter Versorgung. Harmonie.
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